Industrie Service

TEST - CERTIFICATE

mehr Sicherheit
client :  Keskin Kimya San ve Tic Ag mehr Wert.
Izmit Adapazan Karayolu 17.km
Uzuntarla / KOCAELI / TURKIYE
Von DIN CERTCO
anerkanntes Priiflabor
fiir Priifungen nach,
: . DIN 4753-Teil 3
receipt of sample : 2008-01-31 vidpeles Bt
DIN 4753-Teil 10
type of enamel :  boiler enamel E/H 16.17
TOV®
type of tests :  DIN 4753, part 3, point 5.4.

5.4.2 resistance against hot water
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test 1 04 gm

test 2 i 0,2 g;’m2

test 3 : 0,2 g:’m2

test 4 ! 03 gim’

average : 03 gm
imog

result
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The enamel conforms in the tested point to the requirements of DIN 4753, part 3
(issue July 1993 ).
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TUV SUD Industrie Service GmbH; Ridlerstrabe 65; D-80339 Minchen
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